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Protokół cementowania

1.Sprawdź uszczelnienie szyjki macicy i dopasowanie proksymalne.

2.Piaskowanie wnętrza wypełnienia G-CAM. Jeśli piaskowanie nie było ostatnio wykonywane, należy je powtórzyć.

operację przed cementowaniem, następnie usunąć pozostały tlenek glinu i nie czyścić strumieniem wody.

3.Nanieść na wypełnienie G-CAM cienką warstwę uniwersalnego, utwardzanego światłem środka wiążącego i utwardzić światłem.

4.Umyj i osusz ząb przed procesem trawienia, a następnie odizoluj obszar roboczy.

5.Nałóż primer na ząb, osusz i utwardź światłem.

6.Nałóż cement bezpośrednio do wypełnienia G-CAM. Użyj specjalnych cementów do cementowania żywicy lub kompozytu.

wypełnienia. Przykłady: Multilink lub Variolink N - ivoclar, Duo Link - Bisco, 3M Reliex Unicem itp.

7.Umieścić natychmiast w przygotowanym zębie, stosując umiarkowany nacisk.

8.Usuń nadmiar materiału.

9.Utwardzanie światłem wszystkich marginesów.

10.W razie konieczności wykończ i wypoleruj brzeg.

* Ważne jest, aby przeczytać instrukcję materiału, który będzie używany do cementowania, ponieważ każdy cement może wymagać specjalnego

protokołu.
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