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INSTRUKCJA UZYCIA

Produkt: G-CAM
Surowiec:PMMA (polimetakrylan metylu) domieszkowany grafenem. Przed

uzyciem produktu nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje.

1. Czym jest G-CAM?

G-CAM to termoplastyczny krazek akrylowy wykonany na bazie zywicy polimetakrylanu metylu (PMMA)
domieszkowanej grafenem (alotropowa forma wegla), odpowiedni do tworzenia protez
stomatologicznych z wykorzystaniem technologii CAD/CAM.

G-CAM dostepny jest w réznych formatach, grubosciach, kolorach i rodzajach kotwic, a we wszystkich

wariantach posiada takie same wtasciwosci fizykochemiczne.

Dysk G-CAM jest dostepny w 2 réznych formatach: G-CAM MONOCHROMA i G-CAM
MULTICHROMA. Dyski monochromatyczne i multichromatyczne moga by¢ uzywane do
petnych anatomicznych monolitycznych odbudéw. Po obrébce maszynowej G-CAM
Monochroma i G-CAM Multichroma prezentuja rézne efekty wizualne:

* G-CAM Monochroma, wykonany jest w czystym kolorze przewodnika VITA Classic.

+ G-CAM Multichroma, posiada spektrum chromatyczne bazujgce na naturalnych kolorach,

imitujace efekty optyczne naturalnych elementéw.

Bardziej odpowiedni wybér pomiedzy dyskiem monochromatycznym a wielobarwnym bedzie zalezat
od ostatecznego zastosowania urzadzenia. G-CAM jest prezentowany jako zageszczony dysk zywiczny
oferowany w dwéch réznych wymiarach kotwic. Istnieja dwa rézne warianty dyskéw w oparciu o
okreslony typ kotwicy uzywany przez urzadzenie CAM:

- UNIWERSALNE mocowanie: tarcza o $rednicy 98,5 mm (3,878 cala)
- Zakotwiczenie ZIRKONZAHN: tarcza o $rednicy 95 mm (3,740 cala)

Oba warianty sa dostepne w réznych grubosciach:

Grubos¢
mm[ 14 16 18 20 22 24 26 28 30
w { 0,551 0,630 0,709 0,788 0,866 0,945 1,024 1,102 1,181

Papier G-CAM dostepny jest w nastepujacych kolorach (zgodnie z klasycznym przewodnikiem VITA): A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, BL1, BL2, C2, ROZOWY, PRZEZROCZYSTY.
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2. Przeznaczenie/wskazania do stosowania

Krazki G-CAM przeznaczone s do wykonywania catkowitych i czesciowych protez
ruchomych, protez na implantach, a takze statych i tymczasowych uzupetnien, takich
jak korony i mosty przednie i tylne, wktady, naktady, licowki, czapeczki i podbudowy.

3. Przeciwwskazania

Nie ma znanych przeciwwskazan, z wyjgtkiem przypadkéw niepozgdanych reakcji na
polimetakrylan metylu.

Testowane jest wystepowanie resztkowych monomeréw, ktére moga powodowac alergie. Pozostata
ilo$¢ resztkowego monomeru jest znacznie ponizej limitu 2,2% wymaganego przez ISO 20795:2013
(patrz sekcja Charakterystyki techniczne)

4. Wskazania dotyczace ryzyka | bezpieczeristwa
G-CAM jest termoplastycznym materiatem statym, wiec nie sg potrzebne dodatkowe etapy
utwardzania, co zapobiega nieprawidtowej produkcji z powodu zmiennego czasu utwardzania lub
obrébki. Ponadto kazda produkcja jest poddawana wyczerpujacej kontroli jako$ci w celu sprawdzenia,
czy produkt jest zgodny ze specyfikacjami technicznymi.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normami majacymi zastosowanie w jego zamierzonym celu, w celu
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia mechanicznego.
Testy biokompatybilnosci wykazaty, ze G-CAM jest biokompatybilny.

Oznakowanie G-CAM ma na celu zmniejszenie ryzyka niewtasciwego uzycia.

4.1 Praca z CAM

Dysk G-CAM mozna stosowac na mokro lub na sucho. W przypadku pracy na sucho konieczne bedzie
odessanie wszelkich zanieczyszczen powstatych podczas wiercenia. Wiertta mogg sie ztamac, jesli
zostang uzyte niewtasciwe narzedzia. Chociaz grafen pomaga rozproszy¢ nagrzewanie sie materiatéw,
niewtasciwa strategia moze spowodowac przegrzanie i odksztatcenie materiatu.

4.2 Praca w laboratorium

- Aby ograniczy¢ ryzyko uszkodzer mechanicznych spowodowanych btedami frezowania, klientom
profesjonalnym przekazywane sa szczegétowe informacje w takich dokumentach, jak instrukcja
uzytkowania, procedura robocza, karta parametréw projektowych i etykiety.

- Stosowane bedg Srodki bezpieczenstwa i higieny pracy wskazane w aktualnie
obowigzujgcych przepisach.

- Aby zapobiec wdychaniu pytu, nalezy stosowa¢ maske ochronng i sprzet
odsysajacy.

Nalezy nosic¢ okulary ochronne, aby uniknac t lia oczu 1ego przez ciata obce.

- Nalezy przestrzegac informacji zawartych w niniejszej instrukgji, aby zapewni¢
jakos¢ i bezpieczenstwo materiatu.

5. Wskazoéwki dotyczgce przechowywania i terminu waznosci

Lek G-CAM nalezy przechowywac w e pokojowej, w or opakowaniu, w suchym miejscu, chroniac od

bezposredniego $wiatta stonecznego.

Polimer PMMA, z ktérego wykonany jest dysk G-CAM, jest stabilny i mozna go przechowywac przez dtuzszy okres
czasu, a jego okres przydatnosci do uzycia wynosi 5 lat (metoda testowania w czasie rzeczywistym).
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6. Przetwarzanie i stosowanie

G-CAM jest urzadzeniem jednorazowego uzytku, dostarczanym w stanie niejatowym, ktére nalezy poddat obrébce, wybierajac

ig strategie ia PMMA w oprogr iu CAM.

Aby ¢sie o nalezy zapoznat ustalonymi G-CAM okreglonymi

dla réznych na

Jako ogdlne wymagania stosuje sie nastepujgce:

- Urzadzenie G-CAM moze by¢ uzywane wytacznie przez profesjonalistéw, takich jak technicy dentystyczni ilub dentysci.

- Do obrébki wolno uzywac wytacznie oryginalnych narzedzi.

 Minimalna grubos¢ scianek w przypadku rekonstrukcji zebéw naturalnych powinna wynosic¢ 0,6 mm (0,236
cala) w obszarze zwarciowym i 0,4 mm (0,016 cala) w obszarze szyjkowym.

- Przekroje tacznikéw w czesci przedniej nie powinny by¢ mniejsze niz 9 mm:
(0,014 calaz) lub mniej niz 13 mm2(0,020 calaz) w obszarach tylnych.

- Miedzy dwoma elementami filaru nie powinno by¢ wiecej niz trzech elementéw.

7. Charakterystyka techniczna

- Modut sprezystosci: 3200 + 7% MPaq)

- Wytrzymatos¢ na zginanie: 140 £ 7% MPan)

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 155 + 5 MPaw

- Twardos$¢ powierzchni: 88 Brzeg Do
19,5 KHNg@)

- Dystrybucja wielkosci czastek wypetniacza: 21 ,SIJ(S)

- Rozpuszczalnosé: 0,5 pg/mm3q)

- Absorpcja wody: 4 pg/mm3a)

- Monomer resztkowy: <0,004%1)

(1) UNE-EN ISO 20795-1: 2013 | (2) ISO 48-4:2018 1(3) ASTM E384 (4) ISO 5833:2002 I (5) ISO 13320:2020

8. Inne uwagi
- Produkt moze by¢ stosowany wytacznie w przypadku wskazan opisanych w punkcie 2.

e
Urzadzenie medyczne j/.\l\\ Chroni¢ przed $wiatlem stonecznym
Unikalna identyfikacja urzadzenia f:‘ Przechowywaé w suchym miejscu.
@ Numer seryjny /ﬂfzszéma granica temperatury
Numer partii ® Nie uzywa¢ ponownie
Numer referencyjny [:Ei] Sprawdz instrukcje uzytkowania
&I Data produkgji A Nalezy wzig¢ pod uwage dokumentacje
Kraj produkgji dotaczong do produktu
“ Producent Bonly  ywaga: prawo federaine zeawata na sprzedaz tego urzagzenia

wylacznie dentystom/technikom dentystycznym lub na ich

CE: Znak zgodnosci WE 1984: Zlecenie
numer jednostki notyfikowanej
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